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TALEP NO: 2025-64606-6
Request No.

TSE YAPI MALZEMELERI YANGIN VE AKUSTIK LABORATUVAR MUDURLUGU

TSE Headship Of Test And Calibration Center Construction Materials Fire And Acoustics Laboratory Directorate

Yapi Malzemeleri Yonetmeligi(305/2011/AB)
Construction Products Regulation{305/2011/EU)

ONAYLANMIS KURULUS : 1783
NOTIFIED BODY : 1783

EN 13501-1 SINIFLANDIRMA RAPORU

EN 13501-1 CLASSIFICATION REPORT

Talep Eden : KASTAMONU ENTEGRE AGAG SANAYi VE TIC.ANONIM SIRKETi
Applicant

Adresi : ALTUNIZADE MAH. KISIKLI CAD. ALLIANZ NO : 13 USKUDAR/iSTANBUL
Address

Markasi, Ticari Modeli, Tipi : Kastamonu, FLOORPAN/ARTFLOOR/STEPCLICK 12 mm AC5

Irade Mark, Lommercial Model, | ype

Uriin Tanimi - Laminat Zemin Kaplamasi

Product description Laminate flooring

YANGINA TEPKi SINIFI

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

Cfl-sl
Rapor Degerlendirme Tarihi : 16.09.2025
Report Assessment Date
Onaylayan
Approved
SENCER GUY

Bu rapor 4 sayfadir ve kismen gogaltilamaz.
This report is composed of 4 pages and cannot be copied partially.

Adres: Aydinli Mah Ulus Sok. No:7/1 Tuzla ISTANBUL Tel: +90 216 560 0560 Faks: +90 216 560 0565 e-posta: yalitim@tse.org.tr web: www.tse.org.tr
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1. Giris

Bu rapor TS EN 13501-1 standardinda sunulan agiklamalara ve tariflere uygun olarak degerlendirilen "Kastamonu" markali,
"FLOORPAN/ARTFLOOR/STEPCLICK 12 mm ACS5 " model "Laminat Zemin Kaplamasi" iiriiniine ait yangina tepki
siniflandirmasi unsurlarini igermektedir.

2. Smiflandirilmis Uriin Detaylan

2.1. Genel
Siniflandirmas1  yapilan  trin, EN  14041:1004/AC:2006 standardina gdére iiretilen "Kastamonu" markali,
"FLOORPAN/ARTFLOOR/STEPCLICK 12 mm ACS5 " model "Laminat Zemin Kaplamasi" olarak tanimlanmigtir.

2.2, Uriin Tanimi

Uriiniin Genel Tanimi Laminat Zemin Kaplamasi

Marka Kastamonu

Model FLOORPAN/ARTFLOOR/STEPCLICK 12 mm AC5
figili Teknik Belge(ler) EN 14041:1004/AC:2006

Ayirt edici ve uygulamaya 6zgii 6zellikler

Kalinhk 12 mm (Firma beyani)

Birim Alan Agirhig: 10,5-11,5 kg/m2 (Firma beyani)

3. Simiflandirmay: Destekleyen Deney Raporlari ve Sonuglari

3.1. Raporlar
Asagidaki deney raporlari bu siiflandirmanin belirlenmesi igin esas teskil etmektedir,

Deney Raporu
Laboratuvar Sponsor Referans No Deney Metodu
TSE Yap: Mal leri Y ¢ e
ap1 Malzemelen Yangin ve KASTAMONU ENTEGRE AGAC
Akustik Laboratuvar Midiirligii SANAYI VE TIC.ANONIM SiRKETI o2 TS ENISO 11925-2
) % 339678
TSE Yap1 Malzemeleri Yangin ve KASTAMONU ENTEGRE AGAC TS EN ISO 9239-1
Akustik Laboratuvar Miidiirliigi SANAYI VE TiC.ANONIM SiRKETI Py
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3.2. Sonuglar
Madde 3.1 de ifade edilen raporlarda sunulan deney sonuglari ve TS EN 13501-1 standardinda Cfl-sl simifi igin belirtilen

siniflandirma &lgiitleri agagidaki tabloda gosterilmektedir.

Deney Sonuglari ve Degerlendirme
Deney
Deney Metodu Parametre
Sayis1 | giirekli degiskenlerin | Siirekli olmayan
ortalamasi degiskenler
TS EN ISO 11925-2 . . 150 mm’yi gegen
< -
(30 s yiizeyden 60s iginde Fs < 150 mm 6 © alevlenme yok
uygulama) Filtre kdgidinda yanma yok (-) Yanma yok
CHF > 4,5 kW/m2 (kW/m2) 7,06 )
TS EN ISO 9239-1 - 3
Duman < 750 (s1) ( %.min) <250 W/s 147,14 ¢-)

(-) Uygulanabilir degil.

4. Smiflandirma ve Dogrudan Uygulama Alam

4.1. Simflandirma Referansi
Bu smiflandirma TS EN 13501-1 standardi madde 12.5 ve madde 12.9.2’e gére yapilmugtir.

4.2. Siniflandirma
“Kastamonu” markali, “FLOORPAN/ARTFLOOR/STEPCLICK 12 mm ACS5 ” model “Laminat Zemin Kaplamas1” iiriiniiniin
yangin kargisindaki davranigina bagli olarak belirlenen sinift:

CFL

“Kastamonu” markali, “FLOORPAN/ARTFLOOR/STEPCLICK 12 mm AC5 ” model “Laminat Zemin Kaplamas:” iiriiniiniin
yangin kargisindaki davranigina bagl olarak belirlenen simifi:

sl

Yangin Davranist Duman Olugumu

CrL sl

YANGINA TEPKI SINIFI: Cfl-s1
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4.3. Uygulama Alam
Bu siniflandirma ayni formiilasyonla, ayni tipte, ayn isimde iiretilmis ve Madde 2'de detaylan belirtilen iiriinler i¢in agagidaki
son uygulamalar dahilinde gegerlidir.

S5.KISITLAMALAR
TS EN 13501-1 standard: yaynlandiginda, siniflandirma raporunun gegerlilik siiresi ile ilgili herhangi bir karar
bulunmamaktadir.

Bu rapora konu olan iiriine iligtirilen siniflandirma, {iretici tarafindan; PDDD sistem 3 baglaminda ve Avrupa Parlamentosu ve
Avrupa Konseyinin, yap1 malzemelerinin pazarlanmasi igin harmonizasyon sartlarini ortaya koyan, 9 Mart 2011 tarihli,
305/2011/EU diizenlemesi altinda CE igaretlemesi kapsaminda uygunluk beyani amaciyla kullanilmaya uygundur.

Uretici, {iriin tasariminin, {iriiniin yangin performansim gelistirmeyi hedefleyen higbir belirli siireg, prosediir veya basamak
(6. alev geciktirici katilmasi, organik igerigin sinirlandirilmasi veya dolgu malzemesi eklenmesi) igermedigini beyan etmistir
ve bu beyan1 dosyasinda bulunduracaktir. Sonug olarak, tiretici, sistem 3 baglammda degerlendirme yapitmasinin uygun oldugu
sonucuna varmigtir. Deney laboratuvari, dolayisi ile, uygun referanslar sunulmusg olsa da iiretici tarafindan saglanan deney
numunesinin 6meklenmesinde rol almamistir. Bu nedenle, deney laboratuvari, deneye tabi tutulan numunelerin izlenebilirligi
konusunda sorumluluk almaz.

Hazirlayan / Prepared by Onaylayan / Approved by
A ylay
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